ALU SCRATCH REPRPAIR SYSTEMHI
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ONLY GUALITY HAS A FUTURE

1. B hem opravy si chra te poko ku a o i. Proto
pou ivejte vhodné ochranné pom cky (rukavice,
bryle).

2. Postarejte se 0 isty, suchy a odmast ny podklad.
Poskozené misto o ist te istym a suchym had ikem,
na ktery jste nanesli Repaplast Cleaner AS, a poté
nechte 5 minut odv trat.

3. Poskozené misto obruste brusnym papirem P220
(nasucho), eventueln dobruste pomoci P320 tak,
aby vSechny nerovnosti povrchu byly zarovnané.
Jest jednou o ist te istym a suchym had ikem
s nanesenym Repaplast Cleaner AS.

5. Do misiciho kelimku dejte Alu Scratch Repair, p idejte na Spi ku Spachtle Alu Powder (pom r ca. 1:10)
ad kladn promichejte tak, aby vysledkem byla homogenni sm s.
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6. PoSkozené misto / vryp vypl te ne p iliS silnou vrstvou
této sm si a pomoci dodané Spachtle uhla te. Kratce
nechte odv trat.

7. Naprav opravené misto nast ikejte tenkou vrstvu Alu
Scratch Repair Activator a nechte ca. 2 minuty odv trat.
U hrubSich vryp nebo hlubSich poSkozeni, pokud je to
nutné, tento krok opakuijte.

8. Opravené misto obruste P220 (nasucho) poté P 320,
a dokon ete P400. O ist te p ipravkem Repaplast Cleaner
AS a nechte alespo 5 minut odv trat.
Poté cely povrch zbavte prachu.

9. Na opravené misto nast ikejte tenkou vrstvu Spotprimeru
(rozpraSovaci vzdalenost ca. 25 cm).
Nechte 10 minut odv trat. Eventueln zbruste P400
nebo ultrajemnym brusnym rounem a poté set ete prach.

10. Nakonec opravenou plochu nalakujte p ipravkem Alu
Finish nebo Metal Finish — k docileni p kného
p echodu k originalni barv rafku.

11. Po celkovém vytvrdnuti Alu Finishe pro efekt vysokého lesku
p ipadn naneste jako zav re nou vrstvu Innotec Clear
Coat.
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Pokud to kombinace pneumatika / rafek dovoli, m ete mezi okraj rafku
a pneumatiku zasunout Masking Plate, a docilit jeSt rychlejSiho vysledku
p i lakovani rafku.
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